
Propiedades  Resultado

Viscosidad Mezclada Consistencia/Flujo: 0.06 pulgadas (0.16 cm)

Tiempo de gelificación, minutos ASTM C 881 33

Resistencia a la Compresión, psi (MPa)ASTM D 695 10,170 (70.1)

Módulo de Compresión, psi (MPa) ASTM C 695 4.10 X 105 (2,827)

Resistencia a la Adhesión, psi (MPa) ASTM C 882
2 días: 2,442 (16.8)

14 días: 2,480 (17.1)

Temperatura de Deflexión al Calor ASTM D 648 156°F (69°C)

Absorción de Agua @ 24 horas, % ASTM D 570 < 0.3

Apariencia/Color Ámbar  / Transparente




