
Propiedades  Resultado

Viscosidad Mezclada, cp 1,800

Tiempo de gelificación, minutos ASTM C 881 25

Tiempo de Trabajo, minutos aprox. 90

Resistencia a la Tensión, psi (MPa) ASTM D 638 > 2,000 (13)

Alargamiento por Tracción, % ASTM D 638 > 30

Resistencia a la Compresión, psi (MPa) ASTM D 695 7 días: > 5,000 (35)

Módulo de Compresión, psi (MPa) ASTM C 695 7 días: 3.00 x 105 (2,069)

Resistencia a la Adhesión, psi (MPa) ASTM C 882
2 días: > 2,000 (13)

14 días: > 2,300 (15)

Absorción de Agua @ 7 días, % ASTM D 570 < 0.5

Apariencia/Color Gris Concreto




