
Material Resultado después de 4 hrs. Resultado después de 24 hrs.

10 % ácido acético Sin efecto Reblandecimiento ligero

10 % de ácido sulfúrico Sin efecto Sin efecto

MEK Ampollamiento ligero Ampollamiento ligero

IPA Suave Suave

14 % de hidróxido de amonio Sin efecto Se mancha

10% de lejía Sin efecto Sin efecto

Gasolina Sin efecto Reblandecimiento ligero

50 % de hidróxido de sodio Sin efecto Sin efecto




