
Los siguientes resultados se desarrollaron bajo condiciones de laboratorio.

Adecuado para exposición al tránsito 4 a 6 horas

Viscosidad 25 a 35 segundos # 1 Zahn Cup

Porcentaje de sólidos por volumen mínimo 50%

Punto de ignición 116 °F (47 °C) TCC
CONTENIDO DE VOC 389 G/L

Tiempo de Secado 2 horas, dependiendo de la humedad y de otras condiciones climáticas

Allanado Uniforme 300 ft2/gal (7.4 m2/L)

Texturizado con Escoba 400 ft2/gal (9.8 m2/L)




