
Propiedades Consistencia Fluída Consistencia Líquida

Flujo (ASTM C 939/CDR C 621 120 % (mesa de fluidez) 20 a 30 segundos (cono de 
fluidez)

Resistencia a  compresión (ASTM 
C 109 modificado) cubos de 2” 

(50 mm)

3 días 31 MPa (4500 psi) 3 días 24 MPa (3500 psi)

7 días 41 MPa (6000 psi) 7 días 34 MPa (5000 psi)

28 días 59 MPa (8500 psi) 28 días 47 MPa (6800 psi)

Expansión ( CDR C621)

3 días 0.02 % 3 días 0.01%

7 días 0.02 % 7 días 0.03 %

14 días 0.03 % 14 días 0.05 %

28 días 0.03 % 28 días 0.05 %

Tiempo de fraguado 
Inicial de 3 a 5 horas

Final de 4 a 6 horas



Consistencia de la mezcla Contenido estimado de agua*

Alta fluidez 4.2 a 4.5 I/22.7 kg

Fluida 3.4 a 3.8 I/22.7 kg

Plástico 3.0 a 3.4 I/22.7 kg


